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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Semakin tinggi termperatur penuangan logam cair kedalam cetakan dengan 

pendinginan oli SAE 10 dapat menurunkan nilai kekerasan dan kekutan 

tarik material, pada temperatur penuangan tertinggi 770ºC mengasilkan 

nilai kekerasan yang rendah yaitu 53,77 HRB dan mengsilkan kekuatan 

tarik sebesar 31,74 Kgf. 

2. Semakin tinggi termperatur penuangan logam cair kedalam cetakan dengan 

pendinginan oli SAE 10 dapat mempengaruhi nilai ketangguhan suatu 

material, temperatur penuangan tertinggi 770ºC mengasilkan energi serap 

sebesar 7,0681 Joule dan harga impak sebesar 0,08 Joule/mm2. 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian ini, ada beberapa saran terhadap penelitian yang 

sudah dilakukan: 

1. Diperlukan pengujian porositas, dan pengujian struktur mikro karena 

dalam pengecoran sering terjadi porositas sehingga perlu dikakukan 

pengujian porositas untuk mengetahui cacat porositas disetiap temperatur 

penuangan dan melakukan pengujian mikro struktur untuk mengetahui 

batas butir yang terjadi disetiap temperatur tuang. 

2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya , peneliti dapat menambahkan variasi 

penambahan bahan paduan semisal Zn dan Cu dalam melakukan 

pengecoran selanjutnya, sehingga dapat mengetahui sifat meknis yang 

berbeda. 

 

 

 

 


